Planungsunterlagen
Rhenofol CV mechanisch befestigt

FDT VarioGully
Nicht beliiftetes Dach

L_ ]

MaBstab 1 : 5 (Die fiir die Abdichtung relevanten Schichten sind iiberhdht dargestellt)

@ Stahlprofilblech, korrosionsgeschiitzt @ Aussteifungsblech
@ FDT Dampfsperre PE @ Gullybefestigung

@ Dédmmschicht aus expandiertem Polystyrol (EPS) VerschweiBung

@ Trennschicht Rohglasvlies 120 g/gm @ FDT VarioGully

@ Dachbahn Rhenofol CV Rhenofol-Manschette

CV - nicht beluftetes Dach - FDT VarioGully 19.112014



