Planungsunterlagen

Rhenofol CG fiir genutzte Dachflachen

Anschluss an Dacheinlauf
Nicht beliiftetes Dach
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MaBstab 1 : 5 (Die fiir die Abdichtung relevanten Schichten sind iiberhdht dargestellt)

Stahlbeton
FDT Dampfsperre PE

Ddmmschicht aus expandiertem Polystyrol
(EPS DAA dh), druckfest

Trennschicht FDT Kunststoffvlies 300g/gm
Dachbahn Rhenofol CG, mind. 1.5mm dick

FDT Verbindungsband fiir Dampfsperre PE
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VerschweiBung

Detail Rhenofol(G-AnschlussDacheinlauf-genDF  19.112014
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FDT VarioGully, abgewinkelt, extrem flach
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Rhenofol Manschette
FDT Schutzbahn
Feinkiesbett
Plattenbelag



