Planungsunterlagen
Rhenofol CG lose verlegt mit Auflast

Dachabschluss (2)
Belliftetes Dach

MaBstab 1 : 5 (Die fiir die Abdichtung relevanten Schichten sind iiberhdht dargestellt)

Dachbalken imprdgnierte Holzbohlen (Salzbasis)
Rhenofol CG—Abschlussstreifen

FDT Dachabschlussprofil

Holzschalung (Nut und Feder)
Trennschicht FDT Kunststoffvliies 300 g/gqm
Dachbahn Rhenofol CG Konterlattung

Trennlage aus PE-Folie, 0,2 mm dick Holzschalung (Wasser abweisend)
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mindestens 5 cm Kiesschiittung

Randbefestigung mit Einzelbefestigern
Rundkorn 16/32 mm

Detail (G-loseAuflast-Dachrand2  2110.2013



